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DIXI 7442 COOL+

Avance par dent

CONTOURNAGE / EBAUCHE
ap, ap, an,
0.30-0.70 0.80-1.50 1.60 - 5.00
VDI CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP
3323 Ve[mymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Velmymin] | Ve [mymin] | Ve[mymin]
Acier non allié, acier de décolletage 1-5 30-50 50 - 150 120 - 280
Acier faiblement allié <800 N/mm? 6-9 25-50 50 - 125 90 - 230
. - 0
_ Af:ler fortement a_1|_||e > 800 N/mm_ ] 10-13 25 _ 35 50 - 85 90- 130
acier inoxydable ferritique / martensitique
Acier inoxydable austénitique <700 N/mm? | 14.1-14.2 25-50 50 - 150 100 - 230
Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX 143-14.4 2045 50-115 75-180
> 700 N/mm?
Fonte grise <250 HB 15-16 20-40 30-50 45-105 | 50-150 | 70-165 | 150 - 280
Fonte ductile, malléable, nodulaire >250 HB | 17-20 15-35 30- 50 40 - 90 50 - 150 60-140 | 110- 250
Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb 26 20 - 40 30-50 50 - 105 50 - 150 80-165 | 150 - 300
Alliage de cuivre usinabilité difficile 27-28 15-35 30-50 40- 90 50-150 | 60-140 | 130-280
Or, argent 20 - 45 30- 50 50-110 | 50-150 | 75-170 | 160 - 320
Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co 31-35 15-30 40- 80 60 - 120
Titane, alliage de titane 36-37 15-30 30-45 35-80 50-110 55-120 | 120-170
RAINURAGE
@D, ap, ap,
0.30-0.70 0.80-1.50 1.60-5.00
VDI CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin] | Ve [mymin]
Acier non allié, acier de décolletage 1-5 25-50 50 - 150 100 - 240
Acier faiblement allié <800 N/mm? 6-9 20-50 50-125 75-195
. . )
EENE S i 10-13 20-30 50- 70 75-110
acier inoxydable ferritique / martensitique
Acier inoxydable austénitique <700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 50 50 - 125 85-195
M _— .
Acier inoxydable sans Ni/ DUPLEX 143144 15- 40 40-100 65 - 155
> 700 N/mm?
Fonte grise <250 HB 15-16 15-35 30-50 40 - 90 50-150 | 60-140 | 130-240
Fonte ductile, malléable, nodulaire >250 HB 17-20 15- 30 25-50 35-80 50 - 140 50-120 95-215
Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb 26 20-35 30-50 45-90 50-150 | 70-140 | 130-255
Alliage de cuivre usinabilité difficile 27-28 15- 35 30 - 50 35-80 50 - 150 50-120 | 110- 240
Or, argent - 15-30 30-50 40- 95 50-150 | 65-145 | 135-270
Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co 31-35 15-25 30- 65 50 - 100
Titane, alliage de titane 36- 37 10-25 25-35 30-65 50-95 45-100 | 100 - 145

@D, 2D, @D, 2D, gD,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 160 - 3.00 300-5.00
ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) {mm) (mm) {mm) (mm)
o | S0 wnaw | 900 s 320 wnan | 900 | oo | 00
mom | S0 wnow | 0D omoon | 20 wmame | 00D | omeom | 000
o | S0 o | 90 owoon | S0 wnams | 90D | owsom | 000
s | 80 awows | SO0 wmono | 990 || 900 wsewn | 0
wom | 320 oo | 90D ovom | 320 wnaw | 90D | oneom | 000
oo | S0 | 90D wwons | 990 wram | 0D om0
omo | 920 | omam | S0 | oowaon | 320 oo | 00 wmano | 9
o S0 wmaw | 0w S20 weae | 900 wow | 900
o | S0 wwan | 0 wwon | S0 wram | 90D | omow | 300
o | S0 o | 90 oo 00w | 900w | 090
wir | 90 awow | 00 weow | 990w | 900 s | 39
om0 | 5oy | 00w | g oamom | S0 | omoom | gts | 0o | oy
Avance par dent
ap, 2D, @D, 2D, 2D,
0.30-050 050-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 300-500
fz (:121) fz (na1r21) fz (:121) fz (na1r21) fz (nifn)

0.0015- 0.0030 <050x@

0.0014-00028 <050x0@

0.0013- 00026 <050x@

0.0013-0.0026 <050x0@

00012-00024 <0.25x0

0.0020-0.0040 <050x@
00017 -0.0034 <050x@
0.0023 - 0.0046 <050x0@
0.0018 - 0.0036 <050x@
0.0017-00034 <050x0@
00008 -0.0016 <050x@

0.0018 - 0.0036 <0.25x@

0.003- 0005 <1.00x0

0.002-0.004 <1.00x@

0.002-0.004 <1.00x@

0.002-0.004 <1.00x@

0.002-0.004 <050x@

0.003-0.006 <1.00x0
0.003-0.005 <1.00x@
0,004 -0.007 <1.00x@
0.003 - 0.006 <1.00x@
0.003-0.005 <1.00x@
0.001-0.002 <0.25x0

0.003-0.006 <1.00x@

0.004-0010 <150x@

0.004-0.009 <150x0@

0.003-0008 <1.50x@

0.003-0.008 <150x0@

0.003-0.008 <1.00x@

0.005-0.013 <1.50x@
0.004-0011 <1.50x@
0.006-0015 <150x@
0.005-0012 <1.50x@
0.004-001 <150x0@
0.002-0.005 <050x@

0.005-0.012 <150x@

0.008-0018 <1.50x0

0.007-0017 <150x@

0.007-0016 <150x@

0007-0.016 <150x@

0.007-0015 <1.00x@

0.011-0024 <150x0
0.009-0.020 <150x@
0012-0028 <150x@
0.010-0022 <150x0@
0.009-0020 <150x@
0.004-0009 <1.00x@

0.010-0022 <150x@

0015-0.030 <150x0

0.014-0028 <150x@

0013-0026 <150x@

0013-002%6 <150x@

0012-0024 <1.00x@

0.020-0.040 <1.50x@
0017-0034 <150x0@
0.023-0.046 <150x@
0018-0.036 <150x@
0.017-0034 <150x@
0.008-0016 <1.00x@

0.018-0036 <150x@




. DIXI 7442 COOL+

Avance par dent

CONTOURNAGE / FINITION
@D, ap, anb,
0.30-0.70 0.80-1.50 1.60-5.00
VDI CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acier non allié, acier de décolletage 1-5 30-50 50 - 150 150 - 350
Acier faiblement allié <800 N/mm? 6-9 30-50 50 - 150 110 - 290
. . .
AT 2ELY Ty 10-13 30- 40 50 - 105 110- 160
acier inoxydable ferritique/martensitique
Acier inoxydable austénitiqgue <700 N/mm? | 14.1-14.2 30-50 50 - 150 130 - 290
M - . -
Acier inoxydable sans IZ\Il/DUPLEX 143144 2550 50 - 150 90 - 230
> 700 N/mm
Fonte grise <250 HB 15-16 25-50 30- 50 50-150 | 50-150 | 90-210 | 190- 350
Fonte ductile, malléable, nodulaire >250 HB | 17-20 20- 45 30- 50 50-150 | 50-150 | 80-180 | 140-310
Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb 26 25-50 30-50 50 - 150 50-150 | 100-210 | 190 - 380
Alliage de cuivre usinabilité difficile 27-28 20 - 45 30-50 50 - 150 50-150 | 80-180 | 160 - 350
Or, argent - 25-50 30- 50 50-150 | 50-150 | 90-210 | 200 - 400
Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co 31-35 20 - 40 50 - 135 80 - 150
Titane, alliage de titane 36-37 20- 40 30-50 45 -150 50-110 | 70-150 | 150-210
PLONGEE EN RAMPE
an, anp, @D,
0.30-0.70 0.80-150 1.60-5.00
VDI CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP | CARBURE | C-TOP
3323 Ve[mymin] | Velmymin] | Velmymin] | Ve[mmin] | Velmymin] | Ve [mymin]
Acier non allié, acier de décolletage 1-5 25-50 50 - 125 100 - 190
o
1
Acier faiblement allié <800 N/mm? 6-9 i = 20- 40 50-100 75-155
B Bz 2 2
Acier fortement allié >80 N/mrr, 10-13 20-25 50 - 60 75-90
acier inoxydable ferritique/martensitique
Acier inoxydable austénitique <700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 40 50 - 100 85- 155
M — .
Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX 143-14.4 15-30 40-80 65- 120
> 700 N/mm?
Fonte grise <250 HB 15-16 15-35 30-50 40 - 90 50 - 125 60-140 | 130-190
Fonte ductile, malléable, nodulaire >250 HB 17-20 15-30 25-45 35-80 50-110 50-120 95- 170
Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb 26 20 - 35 30-50 45 - 90 50 - 135 70-140 | 130- 205
Alliage de cuivre usinabilité difficile 27-28 15-35 30-50 35-80 50 - 125 50-120 | 110-190
Or, argent - 15-30 30-50 40- 95 50-145 | 65-145 | 135-220
Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co 31-35 15- 20 30-50 50 - 80
Titane, alliage de titane 36-37 10-25 25-35 30-65 50-75 45-100 | 100-115

@D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 160-3.00 3.00-5.00
ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x0 <0.30x@ <0.30x@
UL | iy || SRS e 005-0012 g geq [ O010-082 | i 6oxp PIEHUED | oo
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
0002-0003 <1.50x@ 0.03-0005 <150x@ 0004-0010 <1.50x@ 0009-0019 <150x@ 0016-0062 <150x@
<0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0
bW <150xg | 008005 | ien.g DI gy || ULHIE <1500 001506307 = 1 Fo
<0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0
0002-008 | 45y | 008-0005 | yg,g | Q0040000 | ggg.g | 00B-008 1 ygpeg | 00100 [ hp.g
<0.30x0 <0.30x0 <0.30x0@ <0.30x0 o <0.30x0
Db ey <1.50x@ (BLZHIL <150x@ LA <1.50x@ LU <150x@ Lk <150x@
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
0002-0005 <1.50x@ 0.004-0007 <1.50x0 0006-0015 <1.50x0 0012-0028 <1.50x0 0023-0046 <1.50x0
<0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0
e R T I e N T 7 T I L TR 0020-000 | 15040
<0.30x0@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
00030005 <1.50x0 0.005-0009 <1.50x0 0007-0017 <150x@ 0014-0032 <1.50x0 0027-0054 <1500
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x0 <0.30x@ <0.30x@
MRS <150x@ B0 <150x@ Cal <1.50x@ LR <150x@ ozl <150x@
<0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0 <0.30x0
0002-0004 | 4504 0.003-0006 <1500 0005-0013 <1500 001-004 | 45040 000-000 | 15040
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x0 <0.30x@ <0.30x@
LOR <1.50x0 A <1.50x0 pearL <150x 0@ oL <1.50x0 DRI <1.50x0
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
0002-0004 <150x@ 0004-0007 <150x@ 0.006-0014 <150x@ 0012-00% <150x@ 0022-004 <150x@
Avance par dent
@D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00
fz al(°) fz al®) fz al(°) fz alf) fz al®)
0.0010- 00020 <30° 0002-0003 <30° 0.003-0006 <30° 0,005-0012 <30° 0010-0020 <30°
0.0009-00018 <30° 0001-0003 <30° 0.002-0006 <30° 0005-0011 <30° 0009-0018 <30°
0.0008- 00016 <30° 0001-0003 <30° 0.002-0005 <30° 0.004-0010 <30° 0008-0016 <30°
0.0008- 00016 <30° 0001-0003 <30° 0.002-0005 <30° 0004-0010 <30° 0008-0016 <30°
0.0008-00016 <15° 0,001-0003 <15° 0.002-0005 <15° 0,004-0010 <15° 0008-0016 <15°
0.0013-00026 <30° 0002-0004 <30° 0.003-0008 <30° 0007-0015 <30° 0013-00%6 <30°
00011-00022 <30° 0,002-0003 <30° 0.003-0007 <30° 0,006-0013 <30° 0011-0022 <30°
0.0015-00030 <35° 0002-0005 <35° 0.004-0010 <35° 0008-0018 <35° 0015-0030 <35°
0.0012-00024 <35° 0,002-0004 <35° 0.003-0008 <35° 0,006-0014 <35° 0012-0024 <35°
00011-00022 <35° 0002-0003 <35° 0,003-0007 <35° 0006-0013 <35° 0011-0022 <35°
0.0005-00010 <8 0,001-0002 <8 0.001-0003 <8 0,003-0006 < 0005-0010 <
0.0012-00024 <15° 0002- 0004 <15° 0.003-0008 <15° 0006-0014 <15° 0012-0024 <15°




